Instrukcja obshugi:
Miernik grubo$ci lakieru
Mini Tester Model: A-10-FE

Miernik grubosci lakieru jest urzadzeniem stuzacym do pomiaru grubosci powloki lakierniczej
na samochodach, dzigki badaniu tym miernikiem mozemy stwierdzi¢ czy powloka byta
naprawiana (lakierowana, szpachlowana).
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MiniTester

Parametry Techniczne:

A-10-FE

Rozdzielczo$¢ pomiaru 10um (0,0 1lmm)

Zakres pomiarowy 990um (0,99mm) — najwicksza mierzona grubo$¢
Pomiar na podtozu stalowym oraz stalowym ocynkowanym.

Warstwa mierzona: lakier, szpachla, folia, tworzywo sztuczne, laminat

Zasilanie — zalecane zasilanie baterig 9V alkaliczna (6LR61) lub akumulatorkiem

Wilaczanie miernika — nalezy przytrzymac przycisk@ okoto 1 sekundy az na wy$wietlaczu
pojawia si¢ cyfry. Uwaga!l Przycisk© nalezy wcisna¢ i nie trzymac dluzej niz 1 sekunde jak
tylko pojawig si¢ cyfry nalezy pusci¢ przycisk.

Po chwili na ekranie pojawia si¢ dwie kreski ,, - - ” miernik jest gotowy do pracy.

Dokonywanie pomiaréw — nalezy przytozy¢ sonde miernika do badanej powierzchni lekko
dociskajac i stabilnie przytrzymujac. W tym momencie miernik mierzy odleglo$¢ od
powierzchni sondy do powierzchni metalu, czyli grubo$¢ powtoki. Wazne jest to, aby sonda
oraz badane powloki byly czyste, drobinki zanieczyszczen moga btednie zwickszaé wynik
pomiaru.

o

Kalibracja — w przypadku bt¢dnych pomiarow nalezy wykonaé¢ kalibracje. Stuzy do tego
zataczona ptytka (FE-200um). Procedura kalibracji: Na wylaczonym mierniku przytrzymaé

przyCisk© przez 10 sekund — wyswietla si¢ kolejno cyfry 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10
napisy ,,HL” ,,FE” tu pus¢ przycisk@ Przyt6z do sondy ptytke kalibracyjng FE-200um i
weisnij przycisk®. Teraz juz miernik jest skalibrowany i mozesz przystapi¢ do dokonywania
pomiaréw.

Ptytke kalibracyjng mozesz uzywaé rowniez do sprawdzania poprawnosci pracy miernika.
Po przytozeniu do ptytki FE-200um miernik powinien wskazywa¢ 200um +/- 10um.

Wylaczanie —nalezy nacisnaé przycisk@ Na ekranie wys$wietli si¢ komunikat ,,OFF”, po czym
miernik si¢ wylaczy. Miernik potrafi si¢ wylaczy¢ samoistnie w przypadku stabych baterii,
wowczas na wyswietlaczu pojawi sie¢ komunikat ,,BA OFF”, wtedy nalezy wymieni¢ baterie na
nowa.

Uwaga! Pomiar moze by¢ zaklocony przez telefon komorkowy (podczas rozmowy przy
samym mierniku) lub inne urzadzenia wytwarzajace silne pole elektromagnetyczne.

Gwarancja

Nazwa/model:...Miernik Grubosci Lakieru A-10........c.ocoooooooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeen,

Numer seryjny:
Warunki gwarancji
Okres gwarancji 24 miesigce. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikajace z wad
produkcyjnych lub materialowych pod warunkiem, ze:

- urzadzenie nie byto otwierane

- urzadzenie nie bylo modyfikowane, przerabiane (ulepszane)

- urzadzenie bylo uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem
Gwarancja nie obejmuje elementow zuzywajacych si¢ podczas normalnej eksploatacji, nie
obejmuje uszkodzen mechanicznych powstatych podczas nieprawidtowej eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia usterki nalezy dostarczy¢ (najlepiej za pomoca poczt lub firmy
kurierskiej) urzadzenie wraz z gwarancja, krotkim opisem usterki, adresem zwrotnym i
telefonem kontaktowym do siedziby firmy Blue Technology.
Gwarancja zostanie rozpatrzona tak szybko jak to tylko mozliwe (nie dtuzej niz 14dni).

Reklamacje prosze¢ sktadaé na adres:
Blue Technology

ul. Mineralna 48

02-274 Warszawa

tel.(22) 226-30-61
reklamacje@bluetechnology.pl

Pieczatka sprzedajacego

W przypadku reklamacji prosze koniecznie opisa¢ usterke, zamiesci¢ dowod
zakupu oraz zalaczy¢ adres zwrotny.
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